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东莞全球环保科技有限公司.

广东省东莞市常平镇大丁路9号

.

.

以下测试之样品是由申请者所提供及确认 : 可完堆肥生物降解材料.

SGS工作编号 :. CP21-037671 - SZ .

型号 :. CCBM.

客户参考信息 :. CCBM01 CCBM02 CCBM03 CCBM04 CCBM06 CCBM07 CCBM08 .

CCBM100 CCBM11 CCBM12 CCBM20 CCBM22 CCBM23 CCBM24 .

CCBM25 CCBM27 CCBM28 CCBM30 CCBM31 CCBM50 CCBM51 .

生产厂家 :. 东莞全球环保科技有限公司.

样品接收日期 :. 2021年07月16日.

测试周期 :. 2021年07月16日 - 2021年07月21日.

测试要求 :. 根据客户要求测试.

测试方法 :. 请参见下一页.

测试结果 :. 请参见下一页.

测试结果概要 ：.

测试要求. 结论.

FDA 21 CFR 175.300－总提取物.. 见测试结果.

. .批准签署人.

Iris Huang黄红端.

通标标准技术服务有限公司广州分公司
授权签名.
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测试结果 :.

测试样品描述 :.

样品编号. SGS样品ID. 描述.

SN1. CAN21-130376.001 白色片材.

FDA 21 CFR 175.300－总提取物.

测试方法 :. 参考US FDA 21 CFR 175.300。.

常用模拟液. 时间. 温度. 最大允许限值. 样品001

提取物总量.

.

蒸馏水.. 2.0 hr(s).. 150°F.. 18mg/inch². <1mg/inch².. .

8% 乙醇.. 2.0hr(s).. 150℉.. 18mg/inch². <1mg/inch².. .

正庚烷.. 0.5hr(s).. 100℉.. 18mg/inch². <1mg/inch².. .

备注 :.

mg/inch²=毫克/平方英寸.

备注:限值=参考限值，样品不在标准的管控范围内。.

除非另有说明，此报告结果仅对测试的样品负责。本报告未经本公司书面许可，不可部分复制。.

检测报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的，仅供内部参考。.
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样品照片:.

CANEC2113037602

CAN21-130376.001 .

此照片仅限于随SGS正本报告使用.

*** 报告完 ***.


		2021-07-22T13:13:17+0800
	Shenzhen
	SGS officially issued document




