
TH803S 物性表 

性能 单位 检测标准 典型值 

密度 g/cm3 ISO 1183 1.22-1.28 

熔指（190℃,2160g） g/10min ISO 1133 ≤ 20 

羧基值 mmol/kg Q/THJZ012/2015 13-15 

熔点 ℃ DSC 110-116 

维卡软化点 A/50 ℃ ISO 306 ≥ 90 

热变形温度 B/Tff0.45 ℃ ISO 75 ≥ 80 

邵氏硬度  ISO 868 D/15:63 

拉伸强度 MPa ISO 527 ≥ 40 

断裂伸长率 % ISO 527 ≥ 300 


